
1 Problemstellung

Eine Betonfahrbahndecke darf gemäß RVS
8S.06.32/RVS 08.17.02 [1] im Allgemeinen
drei Tage nach der Deckenherstellung für
den Verkehr freigegeben werden, in beson-
deren Fällen (z. B. Reparaturarbeiten) mit
speziellen Betonzusammensetzungen (früh-
hochfeste Betone) auch schon früher. Bei
Betonierungsarbeiten in der Übergangszeit
(Herbst) wird der Beton (Straßenbeton nach
RVS 8S.06.32/RVS 08.17.02) aufgrund
starken Temperaturabfalls oft schon in jun-
gem Alter Frost und dem Winterdienst mit
Taumitteleinsatz ausgesetzt. Insbesondere
durch den frühen Einsatz von Taumittel ist
eine Schädigung des Betons nicht auszu-
schließen.

Es ist daher notwendig, die erforderliche
Mindestdauer der Nachbehandlung und den
Zeitpunkt, ab wann die Einwirkung von Tau-
salz keine Schädigung des Betons mehr
verursacht, festzulegen. Zu klären war auch,
ob die verschiedenen Oberbetone (konven-
tionell mit Größtkorn 22 mm, Waschbeton-
oberfläche mit GK 8 mm bzw. GK 11 mm,
frühhochfester Oberbeton) auf einen früh-
zeitigen Winterdienst gleich reagieren [2].

2 Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen [2]

2.1 Frost-Tausalz-Beständigkeit 
der untersuchten Betone

Gemäß ÖNORM B 3303:2002 [3], Abschnitt
7.11 hat der zu untersuchende Beton mit
dem Nullbeton eine gleichwertige Bestän-
digkeit für die Frostklasse XF4 (hohe Was-
sersättigung mit Taumittel wie Straßende-
cken, Brückenkappen und Verkehrsleit-
wände, die Taumittel ausgesetzt sind sowie

lotrechte und waagrechte Betonoberflächen,
die taumittelhaltigem Spritzwasser ausge-
setzt sind), wenn die gesamte Abwitterung
des zu untersuchenden Betons nach 56
Frost-Tau-Wechseln um maximal 100 g/m2

größer als jene des Nullbetons ist.

Die untersuchten Straßenbetone gemäß
RVS 8S.06.32/RVS 08.17.02 („konventio-
neller Oberbeton“ mit GK 22 mm, Wasch-
betonoberfläche mit GK 8 und 11 mm,
frühhochfester Oberbeton mit GK 22 mm)
hatten nach 56 Frost-Tau-Wechseln Abwit-
terungen unter 100 g/m2 und erfüllten damit
die Anforderungen für XF4 bei einem Nach-
weis am erhärteten Beton.

2.2 Erforderliche Schutzzeit vor 
erstmaliger Taumittelbeaufschlagung

Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist zu
beachten, dass in Abweichung zur Prüfung
gemäß ÖNORM B 3303, Abschnitt 7.11
die Prüfung nicht an einer geschnittenen,
sondern an einer abgezogenen Oberfläche
erfolgte. Dies bedeutet:

– „Konventioneller Straßenoberbeton 
GK 22 mm“ (normal und frühhochfest):
An der Oberfläche ist eine Feinmörtel-
schicht und kein Grobkorn. Bei Abwitte-
rung dieser Schicht ist mit größeren Ab-
witterungen zu rechnen, weil der Fein-
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Straßenbeton – Reparaturbeton: Verkehrs-
freigabe bei winterlichen Bedingungen

Abb. 1: Taumittelbelastung von Betonstraßen durch den Winterdienst [5]                                 Fotos: © VÖZFI
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mörtelanteil in der Prüffläche signifikant
größer als bei einer geschnittenen Prüf-
fläche ist.

– Waschbetonoberfläche mit GK 8 und 
11 mm: Der Feinmörtelanteil in der Prüf-
fläche ist mit jenem geschnittener Prüf-
flächen vergleichbar. Es ist daher mit
gleichen Abwitterungen zu rechnen.

(1) Durchschnittliche 
Umgebungstemperatur +12 °C

Bei Waschbetonoberflächen und frühhoch-
festem Straßenoberbeton mit GK 22 mm
ist eine Schutzzeit von 3 Tagen ausreichend.
Bei normalem Straßenoberbeton GK 22 mm
sind 4 Tage erforderlich.

(2) Durchschnittliche 
Umgebungstemperatur +5 °C

Bei Waschbetonoberflächen und konven-
tionellem Straßenoberbeton mit GK 22 mm
ist eine Schutzzeit von 4 Tagen ausreichend.
Bei frühhochfestem Straßenoberbeton GK
22 mm sind 11 Tage erforderlich.

2.3 Verkehrsfreigabe

a) Waschbeton GK 8 mm, GK 11 mm,
konventioneller Straßenbeton GK 22 mm

Gemäß RVS 8S.06.32/RVS 08.17.02 darf
eine fertig gestellte Betonfahrbahn im All-

gemeinen (d. h.: normale Erhärtungsbedin-
gungen) drei Tage nach der Deckenherstel-
lung für den Verkehr freigegeben werden.
Bei 5 °C beträgt gemäß Eurocode 2 das
wirksame Alter 50 % des tatsächlichen
Alters, bei 12 °C 75 %. Dies bedeutet bei 
5 °C eine Verkehrsfreigabe nach 6 Tagen,
bei 12 °C nach 4 Tagen.

Da bei diesen Betonen die Verkehrsfreigabe
somit auf Grund der Festigkeitsentwicklung
erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich
ist als auf Grund der vor der ersten Taumit-
telbelastung erforderlichen Schutzzeit gemäß
2.2, ist für die Verkehrsfreigabe auch bei
sofortiger Taumittelbeaufschlagung erstere
maßgebend.

b) Straßenbeton, frühhochfest

Auf Grund der Festigkeitsentwicklung wäre
bei frühhochfestem Straßenbeton auch bei
den niedrigen Temperaturen eine Verkehrs-
freigabe nach spätestens zwei Tagen mög-
lich. Auf Grund der erforderlichen Schutz-
zeiten gemäß 2.2 sind für die Verkehrsfrei-
gabe mit sofortiger Taumittelbeaufschlagung
die Schutzzeiten gemäß 2.2 maßgebend.

Anmerkung:

Die Ergebnisse wurden bereits in die über-
arbeitete RVS 8S.06.32/RVS 08.17.02,
Entwurf 2006 [4], eingearbeitet.
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Tabelle: Erforderliche Schutzzeiten vor erstmaliger Taumittelbeaufschlagung

Erforderliche Schutzzeiten bei

Mittlere Lufttemperatur 12 °C 5 °C

Waschbeton GK 8 mm

Waschbeton GK 11 mm 3 Tage 4 Tage

Konv. Straßenoberbeton GK 22 mm

Konv. Straßenoberbeton GK 22 mm, 
frühhochfest 4 Tage 11 Tage

Waschbeton, frühhochfest

Abb. 2: Prüfung der Taumittel-Beständigkeit
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